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INFORMACIONI LIST 

ŠEME  ISPITIVANJA  OSPOSOBLJENOSTI – 2017

Organizator: KOMIM
Registracija: Putem  prijavnog lista
Cilj: Potvrda tehničke kompetentnosti laboratorije učesnice
Procena podataka: Standard  ISO/IEC 17043 i ISO 13528
Poverljivost: Svaka laboratorija dobija specifični lab kod
Dokumentacija: Potvrda (sertifikat) o uspešnom učešću

Završni izveštaj sa spiskom učesnika po abecednom redu i izjavom o 
saglasnosti

PT-Meh-01-2017

Ispitivanje
zatezanjem  

ravnih uzoraka 
od

 čeličnog lima

Standard za 
metodu ispitivanja: SRPS EN ISO 6892-1:2012

Materijal: Čelični lim

Program ispitivanja: Prema planu i programu  PT šeme:
Ispitni uzorak dimenzija cca 250 x 300 x 5 mm,
za pripremu 5 epruveta prema zahtevima standarda za
metodu ispitivanja i zahtevima iz obrasca i uputstva za 
učesnike

Redosled 
ispitivanja

Učesnici pripremaju epruvete za ispitivanje

Rezultati se 
dostavljaju:

Prema zahtevima iz obrasca  

Dodeljena 
vrednost:

Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika

Dodatne 
informacije:

Merna nesigurnost prema zahtevu standarda za 
metodu ispitivanja 

Naknada za 
učešće:

10.000,00 RSD +  troškovi transporta
Procena početka PT šeme: kalend. nedelja 14/2017

PT-Meh-03-2017

Ispitivanje tvrdoće
po Vikersu
na uzorku 
od čelika 

Standard za 
metodu ispitivanja: SRPS EN ISO 6507-1:2011, HV 10
Materijal: Čelik
Program ispitivanja: Prema planu i programu  PT šeme: 

dimenzija uzorka: cca 25x15 mm
5 merenja tvrdoće po Vikersu, HV-10

Redosled 
ispitivanja

Uzorak dobija svaka laboratorija

Rezultati se 
dostavljaju:

Prema zahtevima iz obrasca   

Dodeljena 
vrednost:

Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika

Dodatne 
informacije:

Merna nesigurnost prema  SRPS EN ISO 6507-1:2011
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Naknada za 
učešće:

10.000,00 RSD +  troškovi transporta
Procena početka PT šeme: kalend. nedelja 14/2017

PT-Met-01-2017

Mikroskopsko
određivanje

prividne veličine
zrna austenitnog

čelika

Standard za 
metodu ispitivanja:

 
SRPS EN ISO 643:2014

Materijal: Austenitni čelik  
Program ispitivanja: Prema planu i programu  PT šeme:

1. određivanje indeksa na osnovu ocene veličine zrna 
poređenjem sa kartama standardnih veličina zrna, i
2. određivanje veličine zrna metodom srednjeg 
odsečka na kružnici, 
prema zahtevima standarda za metodu ispitivanja i 
zahtevima iz obrasca i uputstva za učesnike 

Redosled 
ispitivanja

Uzorak (fotografiju) dobija svaka laboratorija

Rezultati se 
dostavljaju:

Prema zahtevima iz obrasca  

Dodeljena 
vrednost:

Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika

Dodatne 
informacije: 

Mikroskopska analiza prema zahtevima iz obrasca

Naknada za 
učešće:

10.000,00 RSD +  troškovi transporta
Procena početka PT šeme: kalend.nedelja 14/2017

PT-Hem-01-2017

Ispitivanje
hemijskog 

sastava uzorka
čelika 

raspoloživim
metodama

Standard za 
metodu ispitivanja: Ispitivanje hemijskog sastava raspoloživim metodama

Materijal: Niskolegirani čelik 
Program ispitivanja: Prema planu i programu PT šeme, određivanje mass%

C, Si, S, P , Mn, Cr, Mo.
Redosled 
ispitivanja

Uzorke dobija svaka laboratorija

Rezultati se 
dostavljaju:

Prema zahtevima iz obrasca  

Dodeljena 
vrednost:

Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika

Dodatne 
informacije:

Hemijska analiza prema zahtevima iz obrasca

Naknada za 
učešće:

10.000,00 RSD +  troškovi transporta
Procena početka PT šeme: kalendarska nedelja 
14/2017
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PT-Hem-03-2017   

Ispitivanje
hemijskog sastava

legure bakra
(mesing)

raspoloživim
metodama

Standard za 
metodu ispitivanja: Ispitivanje hemijskog sastava raspoloživim metodama

Materijal: Cu legura (mesing) 
Program ispitivanja: Prema planu i programu PT šeme, određivanje mass%

Cu, Pb, Al, Fe, Ni, Sn.
Redosled 
ispitivanja

Uzorke dobija svaka laboratorija

Rezultati se 
dostavljaju:

Prema zahtevima iz obrasca  

Dodeljena 
vrednost:

Vrednost dobijena konsenzusom svih učesnika

Dodatne 
informacije:

 Hemijska analiza prema zahtevima iz obrasca

Naknada za 
učešće:

10.000,00 RSD +  troškovi transporta
Procena početka PT šeme: kalendarska nedelja 
14/2017

Napomena: Učesnici PT šeme uz uzorke dobijaju i obrasce za slanje rezultata ispitivanja i uputstva za učesnike.
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